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ABSTRAK 

PENGARUH TEGANGAN TARIK SERAT SERABUT JAGUNG 

TERHADAP KEKUATAN KOMPOSIT 

Veldyan Pratama 

Banyaknya tumbuhan jagung diIndonesia memanfaatkan limbah jagung yaitu serat serabut jagung, 

serat kulit jagung dapat dimanfaatkan untuk penelitian, dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh tegangan serat jagung untuk nilai kuat beban maksimal pada papan komposit 

dengan uji tarik. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021-Oktober 2021. Sampel 

dibentuk dengan ukuran yang disesuaikan dengan ASTM-D638 yaitu dengan ukuran cetakan 

(165mm x 75mm x 5mm) dalam satu cetakan dapat dibagi menjadi 3 ukuran spesimen sesuai 

ASTM-D63. Sampel uji dibuat menjadi 3 variasi dengan variasi 1 komposit dengan orientasi tanpa 

serat, sampel 2 komposit dengan orientasi serat satu arah tanpa tegangan serat dan sampel 3 

komposit dengan orientasi serat satu arah diberi tegangan serat, masing-masing sampel yang diuji 

sebanyak 2 sampel total sampel uji adalah 6. Hasil pengujian tarik menunjukan bahwa nilai kuat 

beban maksimal rata-rata pada sampel 1 sebesar 2683,1 Newton, pada sampel 2 sebesar 1881,75 

Newton dan pada sampel 3 sebesar 1817 Newton. 

Kata Kunci: serabut jagung, tegangan serat, papan komposit. 

THE EFFECT OF CORN SILK FIBER TENSILE TENSION ON 

COMPOSITE STRENGTH 

Veldyan Pratama 

Many corn plants in Indonesia utilize corn waste, namely corn husk fiber, corn husk fiber can be 

used for research on this study aims to find out the effect of corn fiber tensile tension for maximum 

load values on composite boards with tensile tests.This study was conducted in September 2021-

October 2021.Samples formed with sizes adjusted to ASTM-D638 that is with mold size (165mm x 

75mm x 5mm) in one mold can be divided into 3 specimen sizes according to ASTM-D63.The test 

sample was made into 3 variations with a variation of 1 composite with a no fiber orientation, a 

sample of 2 composites with a one-way fiber orientation without fiber tensile tension and a sample 

of 3 composites with a one-way fiber orientation given a fiber tensile tension, each sample tested as 

many as 2 total samples of test samples were 6.The results of the tensile test showed that the average 

maximum load strength value in sample 1 amounted to 2683.1 Newtons, in sample 2 amounted to 

1881.75 Newtons and in sample 3 amounted to 1817 Newtons. 

Keywords: corn silk, fiber tensile tension, composite board. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia mempunyai banyak sumber kekayaan alam termasuk tumbuhan, dari 

hasil tumbuhan banyak sekali dimanfaatkan sebagai bahan pangan termasuk bahan 

pangan yang baku seperti padi, tebu, singkong, ubi dan jagung, tumbuh-tumbuhan 

tersebut tentunya menghasilkan limbah yang tidak dapat dikonsumsi lagi, bahan 

yang tidak dapat dikonsumsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku mentah 

untuk dibuat sesuatu yang bermanfaat contohnya kulit jagung.(Structures, 2018) 

Kulit jagung dapat dimanfaatkan untuk penelitian, dalam penelitian ini limbah 

tumbuhan jagung yang digunakan adalah serat kulit jagung sebagai salah satu 

komposisi dalam pembuatan komposit, dengan memanfaatkan limbah jagung, 

penelitian ini mengharapkan mendapat nilai tambah efesiensi terhadap produksi 

industri komposit di Indonesia yang mudah dicari dan tidak membutuhkan biaya 

tambahan untuk memproduksi komposit.(Silalahi et al., 2013) 

Komposit terdiri dari sesuatu material yang dirancang buat memperoleh 

sebagian ciri terbaik dari sesuatu komponen penyusunnya, kekuatan fisis serta sifat 

mekanik yang besar, elongasi yang besar serta massa tipe serat yang rendah 

dikombinasikan dengan resin buat menciptakan sesuatu kumpulan berbagai bahan 

yang mempunyai sifat mekanis tertentu yang bisa sama ataupun melebihi dengan 

campuran logam terbaik yang telah banyak dibuat.(Darmawan, 2019) 

Berdasarkan tujuan dalam pengerjaan riset tugas akhir ini ialah melakukan 

karakterisasi material komposit berfraksi fiber jagung yang ditambahkan tegangan 

serat untuk mencari pengaruh tegangan tarik serat serabut jagung terhadap sifat 

mekanik komposit terutama pada uji tarik, pada penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Zhang et al., 2013) dalam model matriks serat yang digabungkan, ketegangan 

tarik serat meningkat dengan meningkatnya modulus geser dengan serat NFM 

(NonFibrillar Matrix) dan nonlinier kurva stress-strain menjadi kurang jelas pada 

nilai G yang lebih tinggi. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang jadi masalah pada penelitian ini ialah apa pengaruh 

tegangan serat yang diberikan pada komposit serat serabut jagung terhadap 

kekuatan komposit. 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar tidak adanya kekeliruan terhadap pembahasan 

utama yaitu: 

1. Bahan yang digunakan pada salah satu komposisi komposit adalah serat 

serabut jagung dan resin. 

2. Melakukan pengujian tarik untuk mengetahui nilai kuat beban maksimal 

papan komposit dengan komposisi serat serabut jagung dan resin dengan 

keterangan sebagai berikut: 

a. Variabel 1, spesimen orientasi tanpa serat. 

b. Variabel 2, spesimen orientasi serat tanpa tegangan tarik serat. 

c. Variabel 3, spesimen orientasi serat dengan tegangan tarik serat. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh tegangan serat 

terhadap kekutan material papan komposit. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait antara 

lain: 

1. Manfaat bagi Mahasiswa: 

a. Memahami tentang pemanfaatan limbah organik serat kulit jagung dan 

resin. 

b. Menambah ilmu tentang serat-serat yang digunakan untuk material 

papan komposit. 

2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi: 

a. Menjadi salah satu referensi dalam ilmu material papan komposit 

sebagai nilai guna yang bermanfaat. 
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b. Dapat mengetahui proses pembuatan papan komposit yang berasal dari 

limbah organik. 

3. Manfaat bagi Industri: 

a. Memberikan opsi terhadap produksi material papan komposit. 

b. Memberikan pengembangan produk dengan memanfaatkan limbah 

organik. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi BAB 1 hingga BAB 5 yang mengacu 

pada panduan penulisan skripsi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. 

DR. HAMKA – R.01.19. 

BAB 1  merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang mendasari 

pengambilan tema kemudian dirumuskan masalah dari penelitian ini 

dimana batasan masalah dibuat untuk mencegah kekeliruan 

pembahasan dari pembahasan utama, selanjutnya menetukan tujuan dan 

manfaat penelitian yang secara keseluruhan dijelaskan dalam 

sistematika penulisan. 

BAB 2  merupakan tinjauan pustaka, terdiri dari uraian tentang papan komposit 

berserat alam seperti kajian pustaka yang di dalamnya terdapat 

penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini kemudian 

didukung dengan dasar teori. 

BAB 3  merupakan metodologi atau metode pelaksanaan penelitian meliputi 

tempat dan waktu pelaksanaan, desain penelitian, alat dan bahan, 

prosedur penelitian, diagram alir penelitian, proses pembuatan, hingga 

metode pengambilan dan pengolahan data pengujian.  

BAB 4  merupakan pembahasan, hasil dan analisis data yang diperoleh dari 

hasil sampel uji berdasarkan teori-teori pendukungnya agar penelitian 

sesuai. 

BAB 5  merupakan simpulan dan saran, simpulan berfungsi menjawab tujuan 

dari penelitian dan saran berisi hal-hal yang diupayakan dapat 

dilakukan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya. 
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